
NO
RD

 B
IT

UM
I  

  S
OL

UZ
IO

NI
 T

EC
NI

CH
EPar. 1

Supporto in latero cemento e massetto di pendenza in malta 
di sabbia e cemento tirata a staggia ed eventualmente lisciata 
a frattazzo. Prima della posa della membrana il massetto deve 
essere preventivamente trattato con PRIMER V 70 (vernice bitu-
minosa adesiva a rapida essiccazione) sull’intera superficie da 
impermeabilizzare, risvolti inclusi, in ragione di 200 ÷ 300 g/mq 
e comunque sufficiente a garantire l’incollaggio della membrana 
impermeabile.

Par. 2

Membrana impermeabile di base ITER ROUTE dello spessore di 
5 mm (membrana bitume polimero elastoplastomero BPP arma-
ta con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad alta 
resistenza del peso non inferiore a 250 gr/mq) posata in totale 
aderenza, a fiamma e accuratamente saldata sulle sormonte (so-
vrapposizione minima: 80 mm laterale e 150 mm di testa - ade-
sione effettiva minima: 60 mm laterale e 100 mm di testa - per le 
giunzioni di testa sarà consentita al massimo la sovrapposizione 
di tre teli) e in corrispondenza di tutti i dettagli.

Par. 3

Fornitura e posa in opera, per rinvenimento a fiamma o ad aria 
calda, in corrispondenza dei risvolti verticali, di una striscia 
H.cm.25 di membrana BPP mm 4.

Par. 4

Membrana impermeabile di finitura ITER ROUTE dello spessore di 
5 mm (membrana bitume polimero elastoplastomero BPP arma-
ta con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad alta 
resistenza del peso non inferiore a 250 gr/mq) posata, con ade-
guata ricchezza e nello stesso senso della membrana di base ma 
con giunti longitudinali sfalsati (cioè posando i teli del 2° strato a 
cavaliere di quelli del 1°), a fiamma, in totale aderenza, accurata-
mente saldata sulle sormonte (sovrapposizione minima: 80 mm 
laterale e 150 mm di testa - adesione effettiva minima: 60 mm la-
terale e 100 mm di testa - per le giunzioni di testa sarà consentita 
al massimo la sovrapposizione di tre teli) e in corrispondenza di 
tutti i dettagli perimetrali.

Par. 5

Elemento di raddoppio angolo con membrana di caratteristiche 
come sopra descritte per l’impermeabilizzazione del verticale 
che verrà sovrapposta a quella del piano orizzontale di almeno 10 
cm., e saldata per termo-rinvenimento con apposito bruciatore di 
sicurezza o ad aria calda.

L’altezza del verticale sarà pari o superiore a 15 cm dalla quota 
del pavimento finito.

Par. 6

Elemento di protezione del risvolto perimetrale con elemento 
comprimibile in polistirene espanso estruso, spessore cm. 2, fis-
sato con idoneo collante.

Par. 7

Strato di protezione filtrante composto da tessuto non tessuto 
sintetico imputrescibile in poliestere agugliato da fiocco del peso 
di circa 300 gr/mq. posato a secco con i sormonti semplicemente 
sovrapposti per circa 15 cm.

Strato di separazione in film di polietilene a bassa densità LDPE, 
spessore 20/100 di mm. posato a secco con sormonto sovrappo-
sti di circa 15 cm. Lo strato risvolterà per un altezza superiore allo 
spessore della pavimentazione finita

Par. 8

Fornitura e posa in opera, di strato di protezione fisso formato da 
pavimentazione industriale in .
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